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Oznameny subjekt 1020
Pobocka 0500 — Predmeérice nad Labem

PROTOKOL

o vysledku posouzeni systému fizeni vyroby podle systému 2+

nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 (nafizeni o stavebnich vyrobcich — CPR),
pfiloha V nahrazena nafizenim Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 568/2014

¢. 050-023701

Nazev vyrobku:
Kamenivo
podle EN 13242:2002+A1:2007, EN 12620:2002+A1:2008
vyrobce:
GRANITA Lomy s.r.o.

ICO: 11862459
Adresa: Vilibalda Svobody 695, 539 73 Skute&
Vyrobna: lom Humperky
Adresa: 639 73 Skutet

Zakazka: 2050210026

Pocet stran protokolu v&etné strany tituini: 3 ~ Poget stran pfiloh: 0
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Razitko, oznameného subjektd 1020 177’4'@_,/

Pfedméfice nad Labem, 7. fijna 2021 e Ing. Zdenék Fiala

vedoucl posuzovatel

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho oznameného subjektu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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VSeobecné udaje

Udaje o zadateli

Zadatel: GRANITA Lomy s.r.o.

Sidlo: Vilibalda Svobody 695, 539 73 Skuteé
ICO: 11862459

provozovna: lom Humperky, 539 73 Skute¢

Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku: Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi
pojivy, kamenivo do betonu.

Popis vyrobku a jeho pouZiti ve stavbé: Kameniva se pouZivaji na podkladni vrstvy
raznych typl komunikaci pro smési stmelené hydraulickymi pojivy
nebo pro nestmelené smési a dale jako kamenivo pro vyrobu betonu.

Seznam podkladii pfedanych vyrobcem pro posouzeni systému fizeni vyroby

. Pfirucka FPC — Systém fizeni vyroby u vyrobce, G&innost od 1.10.2021 a
souvisejici dokumentace

Rizeni dokumentace, technické dokumentace a udaja, ucinnost od 1.10.2021
Metrologické zabezpeceni, Gcinnost od 1.10.2021

Seznam zakladnich méfidel

Zaznam o piezkoumani SRV vedenim za rok 2020 z 1.10.2021

Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi posouzeni systému Fizeni vyroby

. Protokoly o zkouskach typu vyrobku
) Protokoly o vyrobné kontrolnich zkouskach vyrobku provedenych nebo
objednanych vyrobcem

Technicka specifikace vztahujici se na posouzeni systému fizeni vyroby

(v platném znéni)

EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu

EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inZenyrské stavby a pozemni
komunikace

informace o pfedchozim posouzeni systému Fizeni vyroby

Vyrobce kameniva spoleénost GRANITA Lomy s.r.0. ICO 11862459 vznikl k 1.10.2021
rozdélenim spoleénosti GRANITA s.r.o.,, ICO 45270741, ktera byla od roku 2010
drzitelem ES certifikatu systému fizeni vyroby ¢. 1020 — CPD - 050012115 pro vyrobu
kameniva vlomu Humperky a byl u ni provadén oznamenym subjektem & 1020
pravidelny dozor systému fizeni vyroby zahrnujici posouzeni a hodnoceni systému
fizeni vyroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosaZeni deklarovanych vlastnosti
vyrobku v rozsahu stanoveném technickou specifikaci EN 12620:2002+A1:2008, EN
13242:2002+A1:2007.

Pfedchozi dozor byl vykonan oznamenym subjektem & 1020 dne 2.12.2020
s pozitivnim vysledkem a byla vydana zprava o dozoru &. 050-023337.
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2 Posouzeni systému Fizeni vyroby

2.1 Pozadavek technické specifikace na systém fizeni vyroby
PoZadavky jsou uvedeny v EN 12620:2002+A1:2008 a v EN 13242:2002+A1:2007.

2.2 Vyhodnoceni systému Fizeni vyroby:
e Technicka dokumentace vyrobce GRANITA Lomy s.r.o. uvedena vbodu 1.3
obsahuje popis systému fizeni vyroby vyrobce.
e Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych
v EN 12620:2002+A1:2008 a v EN 13242:2002+A1:2007.
e Pfi dozoru nebyly zjistény Zadné neshody s pozadavky

3 Zavér
o Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je v souladu

s harmonizovanou technickou specifikaci a =zajistuje dosazeni a udrzeni
deklarovanych vlastnosti vyrobku.

e Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke
zméné skutecnosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

¢ Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s nafizenim EP a Rady (EU)
€. 305/2011, systém 2+, doplfiovana zpravami o prubé&zném dozoru, ktery zahrnuje
posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby.

4 Pvfilohy
1. ,Kontrolni list systému fizeni vyroby*
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